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Seznam pracovist

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR, v. v. i.

Ustav struktury a mechaniky hornin A...

Pracovisté dosud neukoncilo sbér tdaju

Védedti pracovnici Forma védeckého vzdélavani
Pocet absolventl |Pocet doktorandli k [Pocet nové
vr. 2013 31.12.2013 pfijatych v r. 2013
Doktorandi (studenti DSP) v prezen¢ni
formé studia 0 S 3
Doktorandi (studenti DSP) v 10 1
kombinované a distan¢ni formé studia
Celkem 2 15 4
- z toho doktorand( ze zahranici 0 0 0
Forma vychovy student( pregradualniho studia
Celkovy pocet bakalaru 1
Celkovy pocet diplomantu 4
Pocet pregradualnich studentt podilejicich se na védecké ¢innosti Ustavu|4

Védecké a védecko-pedagogické hodnosti pracovnikl Gstavu

Véd. hodnost nebo titul|Védecko-pedagog. hodnost
DrSc., DSc.|CSc., Ph.D.|profesor docent
Pocet k 31.12.2013 4 42 1 3
- z toho udéleno v roce 2013|0 2 0 0

Pedagogicka ¢innost pracovnik( tstavu

Letni semestr Zimni semestr
2012/2013 2013/2014

Celkovy podet odprednasenych hodin na VS v programech

12 83 |10 (120 (163 |0
bakalarskych/magisterskych/doktorskych

Pocet semestralnich cykl(l pfednasek/seminara/cvieni v
bakalarskych programech

Pocet semestralnich cykl(l pfednasek/seminard/cvieni v

1 1
magisterskych programech 0 5 8 5 0

Poget pracovnik( Ustavu pUsobicich na VS v programech
bakalafskych/magisterskych/doktorskych

Vzdélavani stredoskolské mladeze

Pololeti ve Skol. roce Pololeti ve Skol. roce
2012/2013 2013/2014
Pocet odpfednasenych hodin 0 0
Poget vedenych praci (napt. SOC) 0 0
Pocet organizovanych/spoluorganizovanych 0 0 0 0
soutézi
Spoluprace Gstavu s VS ve vyzkumu
Pracovisté AV Pracovisté AV
pfijemcem spolupfijemcem

Podet projekt(i feSenych v r. 2013 spole¢né s VS

. . 1 1 5 2
(grantové/programové)

Poget pracovnikl VS, ktefi maji v Ustavu pracovni
Uvazek

Poget pracovnik( Ustavu, ktefi maji na VS pracovni 5
Uvazek

Spoleéna pracovisté ustavu s Géasti VS
1.
Laboratof anorganickych materialt
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Mezinarodni spoluprace

Vynalezy

Pocet participujicich pracovnikd z Ustavu
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~

3.0

Pocet participujicich pracovnikll z partnerskych pracovist|5(2.0

2.

Laboratof sorpéni a porozimetrické analyzy

Pocet participujicich pracovnikd z Ustavu

w

3.0

Pocet participujicich pracovnikll z partnerskych pracovist|2|2.0

2.

Pocet konferenci s Ucasti zahrani¢nich védct (pracovisté jako poradatel nebo

spoluporadatel)

Pocet zahrani¢nich cest védeckych pracovnikd Ustavu

2.a - z toho mimo ramec dvoustrannych dohod AV CR

3.

Pocet aktivnich Ucasti pracovnikl Ustavu na mezinarodnich konferencich

3.a Pocet prednasek prfednesenych na téchto konferencich

3.b - z toho zvané prednasky

3.c Pocet posteru

4.
5.

6.

7.
8.

Pocet prednasejicich na zahrani¢nich univerzitach

Pocet ¢lenstvi v redakénich radach mezinarodnich ¢asopist

Pocet ¢lenstvi v organech mezinarodnich védeckych vladnich a nevladnich organizaci
(spole¢nosti, komitéty)

Pocet pfednasek zahrani¢nich hostd v Ustavu

Pocet grant( a projektd financovanych ze zahranici

8.a - z toho z programu EU

120
107
68
44

34

ROK 2013

poéet’délené|pracoviété‘Iicence’délené|pracoviété

Ceska republika

Ptihlasky vynalezt podané v CR

Patenty udélené v CR

Uzitné vzory podané v CR

Uzitné vzory zapsané v CR

N[O =~ W
1
1
T

Ochranné znamky podané v CR - - -

Ochranné znamky zapsané v CR

Priimyslové vzory podané v CR - - -

Primyslové vzory zapsané v CR

Prihlasky vynalez( podané v zahranici

Mezinarodni systém "PCT" - mezinarodni
pfihlaska "PCT"

- narodni, resp. regionalni faze z "PCT" i - -

P¥imo z CR - narodni resp. regionalni faze - - -

Patenty udélené v zahranici

Regionalni (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)

- z toho narodni patenty

Narodni

Dodatkové ochranné osvédceni pro IéCiva a pro pfipravky na ochranu rostlin (SPC) a Slechtitelska

osvedcéeni

Zadost o udéleni SPC v CR } - .

SPC jez nabylo G¢innosti v CR

Zadost o udéleni ochrannych prav k nové
odradé rostlin v CR

Slechtitelska osvéddéeni v CR

Poznamka:
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Seznam pracovist 1) Vyzkum podminek vzniku pfirozenych a indukovanych geodynamickych procest ve svrchni
vrstvé zemskeé kary ohrozujicich stabilitu zemského povrchu s cilem minimalizovat jejich
nepfiznivé dopady; studium Sifeni seismickych vin v riznych horninovych prostfedich; analyza
dlouhodobych svahovych pohybi a sledovani a objasnéni geodynamickych pohybt Ceského
masivu.2) Studium geneze, slozZeni, textury, povrchovych a chemickych i mechanickych vlastnosti
nerostnych surovin, minerall a uhli (véetné jeho derivatl a plynonosnosti), zavaznych pro procesy
upravy a ekologického zpracovani pfirodnich i odpadnich surovin. Pfiprava a vyzkum vlastnosti
modernich uhlikovych, skelnych a geopolymernich material(i, zejména kompozitnich, s moznym
technickym a medicinskym vyuzitim.

Char. védecké Einnosti - EN 1) Research into the conditions of origin of natural and induced geodynamic processes in the
upper layer of the Earth’s crust, endangering the stability of the Earth’s surface, to minimize their
unfavorable impacts; study of the propagation of seismic waves in various rock media; analysis of
long-term mass slope movements, and monitoring and explaining the geodynamic movements of
the Bohemian Massif.2) Study of the genesis, composition, texture, surface, chemical and
mechanical properties of mineral raw materials and coal (including its derivatives and gas content)
significant for mineral processing and ecological treatment of natural and waste raw materials.
Preparation and research into the properties of modern carbon, glassy and geopolymer materials,
particularly composites, with possible utilization in technology and medicine.

Vysledky védecké ¢innosti

Vysledek &. 1. Dne 15. 2. 2013 se asteroid o priméru 19 m s energii 0,5 Mt TNT rozpadal pfi
priletu atmosférou jizné od Celjabinsku na tisice kust. Byl jasn&j$i nez Slunce. Byla vypoétena
jeho draha a zjistén plvod.

Anotace

cz Trajektorie, struktura a pivod asteroidu Celjabinsk

Zemé kontinualné koliduje s fragmenty asteroidd a komet. Dosud nejvétsi takové téleso
explodovalo nad fekou Tunguskou na Sibifi v roce 1908. Od té doby byl nejvétSim
impaktorem asteroid Celjabinsk o priméru ca 19 m, s ekv. energii ca 0,5 Mt TNT, ktery
se rozpadal 15. Ginora 2013 pfi priletu atmosférou jizné od Celjabinsku na tisice kus.
Byla vypoétena jeho draha, fragmentace a lokalizace mista dopadu jednotlivych
fragment( a zjisténo, Ze je fragmentem mnohem vétSiho asteroidu o priiméru ca 2 km.

EN The trajectory, structure, and origin of the Chelyabinsk asteroidal impactor

Earth is continuously colliding with fragments of asteroids and comets. The largest
encounter occurred over the Tunguska River in Siberia in 1908. On February 15, 2013,
the Chelyabinsk superbolide with diameter of 19 m and energy equivalent to 0.5 Mt TNT
was observed. Its trajectory, process of fragmentation, and localization of the impact
positions of the fragments were analyzed and described. It was found that the
Chelyabinsk asteroid was a part of the two-kilometre-diameter asteroid 86039.

Spolupracuijici subjekt Astronomicky Ustav AV CR, v.v.i.; Department of Physics and
Astronomy, University of Western Ontario; Centre for Planetary Science and Exploration,
University of Western Ontario

Kontaktni osoba Pavel Kalenda, 266 009 451, e-mail: p.kalenda@volny.cz;
kalenda@irsm.cas.cz

Publikace (KIS)
Borovicka, J. - Spurny, P. - Brown, P. - Wiegert, P. - Kalenda, P. - Clark, D. — Shrbeny, L.:
The trajectory, structure, and origin of the Chelyabinsk asteroidal impactor. Nature. Roc.
503, (2013), s. 235-237.

llustrace

llustrace Nazev - Cesky  Nazev - anglicky Popis - Gesky Popis - anlicky

Obr. ID347
Vysledky Mozaika The mosaic of Mozaika The mosaic of dust
védecké prachové stopy  dust trail almost  prachové stopy trail of the of
Anost ho bolidu téméF v in zenith — view  po bolidu Chelyabinsk

zenitu — pohled  from the route Celjabinsk témé&F superbolide almost in
z:%i;" ze silnice M36, M36, Borisovka v zenitu v zenith in view from the
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Borisovka (foto  (foto by Alexandr pohledu ze route M36, Borisovka
Alexandr Vazhenin) silnice M36, (foto by Alexandr
Vazenin) Borisovka. Vazhenin).

Vysledek &. 2. Unikatni studie, shrnujici vysledky systematického vyzkumu vyznamné tektonické
linie oddélujici Sumavu a Po$umavi, zvané PoSumavsky zlom. Zasadnim poznatkem je potvrzeni
existence této zlomové linie.

Anotace

cz Geofyzikalni a geomorfologické potvrzeni a zjisténi presného pribéhu zlomoveé linie
Posumavského zlomu

Unikatni studie, shrnujici vysledky nékolikaletého systematického vyzkumu vyznamné
tektonické linie, oddélujici Sumavu a Po$umavi, zvané PoSumavsky zlom. Studie vyuzila
multidisciplinarniho pfistupu, kombinujiciho geomorfologické, strukturné-geologické a
geofyzikalni metody. Zasadnim poznatkem je potvrzeni existence této zlomové linie,
jejiho vyznamu a upfesnéni pribéhu v délce témér 30 km.

eEN Geophysical and geomorphological verification of the course of the Posumavsky fault

A unique study, presenting the results of several years of systematic research of an
important tectonic line, separating the Sumava Mts. from its foothills, called PoSumavsky
fault. The study employed an interdisciplinary attitude, combining geophysical,
geomorphological and structural-geological methods. The main result of the study is the
confirmation of existence of this fault, its significance and ascertaining of its exact course
in the total length of more than 30 km.

Spolupracuijici subjekt

Kontaktni osoba Filip Hartvich, tel. 266 009 233, e-mail: hartvich@irsm.cas.cz

Publikace (KIS)
Hartvich, F. - Valenta, J.: Tracing an intra-montane fault: an interdisciplinary approach.
Surveys in Geophysics. Ro¢. 34, €. 3 (2012), s. 317-347.

llustrace

. Y Nazev - Ly ; .
llustrace Nazev - ¢esky . Popis - esky Popis - anlicky
anglicky
Obr. ID349
Systém puklin  Joint V systému puklin podél Map: Color
podél systems PoSumavského zlomu  distinguishes 10
PoSumavského orientation  je barevné odliSeno morphostructural units
zlomu along the deset morfostrukturnich along the PoSumavsky
PoSumavsky jednotek, pficemz fault with included
fault kazda je outcrop groups,
reprezentovana represented by the joint
souhrnnym rizicovym  orientation rosettes. The
Vysledky grafem orientace charts are relativised
védecké . . .
Sinnosti puklin. Grafy jsou (i.e. show percentage of
relativizované, tj. joints in each interval,
Zobrazi ukazuji procentualni not actual number) for
obrazit
original zastoupeni smérua. easier comparison.
Carkovana linie v Dashed line across

grafech predstavuje each rosette indicates

smeér pfilehlého Uuseku the direction of the fault

zlomu. Cislo ukazuje  in corresponding

poCet méfeni orientace segment. The number

puklin v daném grafu. insetin the charts is the
count of unique joints
used.
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Seznam pracovist Vysledek ¢&. 3. Piskovec muze byt tmelen organickymi cementy. Raselina je v morské vodé

zdrojem humat(, které prechazeji do pisku, kde po vyschnuti zatvrdnou. Na pobfezi tak vzniknou
zpevnéné pisecné vrstvy.
Anotace
cz Cementace a cernani holocennich piskd raselinovymi humaty
Zpevnéné pisecné vrstvy se bézné vyskytuji u pobfeznich piskd v tropickych a mirnych
oblastech. Stmeleni jednotlivych piskovych zrn je obvykle zpisobeno rliznymi
anorganickymi latkami. Nicméné, v nékterych pobfeznich oblastech s hustou vegetaci,
kde jsou k dispozici organické huminové latky z rozkladu rostlinnych zbytk( a z raseliny,
se mohou tvofit humaty, které prechazeji do pisku, kde po vyschnuti zatvrdnou a
piskovec stmeli. Studie uvadi sloZeni organickych cementd a proces jejich tvorby.

EN Cementation and blackening of Holocene sands by peat-derived humates

Cemented sand layers commonly occur within coastal sands deposited in tropical to
temperate regions. The cementation of individual sand grains is usually due to various
inorganic substances. However, in some densely vegetated coastal areas, where organic
humic substances are readily available through the decomposition of plant remains,
humate gels may form that can easily migrate into the pore space of the sand, and on
drying, the humic material may harden irreversibly to form sandstone cements.

Spolupracujici subjekt Ustav teoretické a aplikované mechaniky AV CR, v.v.i., VSCHT Praha

Kontaktni osoba Martina Havelcova, 266 009 283, havelcova@irsm.cas.cz

Publikace (KIS)
Suchy, V. - Sykorova, I. - Havelcova, M. - Machovic, V. - Zeman, A. — Trejtnarova, H.:
Cementation and blackening of Holocene sands by peat-derived humates: A case study
from the Great Dune of Pilat, Landes des Gascogne, Southwestern France. International
Journal of Coal Geology. Ro¢. 114, (2013), s. 19-32.

llustrace

llustrace éN:szlg V- g:;?:k; Popis - desky Popis - anlicky
Obr. ID365
Sediment  The black Fotografie, ukazujici A photograph showing
¢erného sandstone sedimentologické aspekty sedimentological aspects
piskovce v sediment of ¢erného piskovce v zalivu of the black sandstone of
zalivu the Bay of Arcachon (Francie): the Bay of Arcachon
Arcachon, Arcachon, tmavsi piskovecs (France): A blackened
Francie: France: A pozustatky jemné sandstone with the
tmavy a black and laminované vrstvy remains of the overlying
tmavsi blackened raseliny. Nejintenzivnéjsi finely laminated peat
piskovec s sandstone zcernani piskovce se layer. The most intense
pozUstatky with the vyskytuje hned pod blackening of the
Vysledky jemné remains of raselinovou vrstvou. sandstone is developed
védeckée  laminované the Geochemicka analyza immediately beneath the
ginnosti— nadlozni overlying  vzorkii z duny Duna du peat. The geochemical
vrstvy finely Pilat, ktera se tahne podél analyses samples from
Zobrazit  raZeliny laminated pobfeZi v zatoce Great Dune of Pilat, which
original s
peat layer Arcachon, zZjistila stretches along the coast
pritomnosti identickych of Arcachon Bay,
latek jak v nadlozni identified the presence of
raSelinné vrstvé, tak v identical compounds in
piskovci. Tim se potvrdilo, the peaty layer and
ze raselina obsahujici sandstone humate
malo prouhelnéné cement. This confirmed
fragmenty vysSich i that the peat-containing

vodnich rostlin a mofskych low-coalified fragments of
fas ulozenych ve slaném  higher, submerged and
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Seznam pracovist v 1. . .
roztoku morské vody, v floating plants and marine

reduk&nim prostredi, je algae deposited in a
zdrojem humatu. To nabizi saline and reducing
pohled na slozeni a environment served as an
proces tvorby organickych obvious source rock for
cementl.PobfeZni eroze  the humate. It offers an
humatem stmelenych insight into the

vrstev, realizovana composition and the
mofiskymi vinami, pfilivem formation process of

a odlivem, se projevuje organic cements. The
vznikem &erné zbarvenych black-colored sandstone

oblazku, které jsou pebbles that result from
vzacnym piikladem jejich ongoing coastal erosion of
vzniku v soucasnosti a humate cemented sand
dosud v soudobych layers by waves and tides
sedimentaénich offer a rare example of
prostfedich nebyly their present-day
popsany. formation and until now

have not been described
from modern depositional
environments.

Vysledek &. 4. Komplexni biologické hodnoceni kompozitu na bazi biokompatibilni inertni matrice
a bioaktivni kalcium fosfatové slozky pro nadhrady kostniho $tépu uzivaného pfi IéCbé
onemocnéni meziobratlového disku.

Anotace

cz Komplexni biologické hodnoceni kompozitu pro ndhrady kostniho stépu uZivaného pfi

lecbe degenerativnich nebo urazovych onemocnéni meziobratlového disku

Bylo provedeno komplexni biologické hodnoceni kompozitu na bazi biokompatibilni
inertni matrice a bioaktivni kalcium fosfatové slozky pro nahrady kostniho Stépu,
uzivaného pfi [é€bé degenerativnich nebo urazovych onemocnéni meziobratlového
disku.Optimalnim pomérem bioaktivnich nanoc¢astic, imitujicich mineralni sloZzku kosti, je
dosazeno vhodnych vlastnosti kompozitu, jehoz aplikace formou nahrady kostniho Stépu
muze urychlit proces hojeni a snizit zatéz pacienta.

eEN A complex biological evaluation of composite material to be applied as bone graft
replacement for the treatment of degenerative and traumatic diseases of intervertebral
disc

A complex biological evaluation of composite material on the basis of biocompatible inert
matrix and bioactive calcium phosphate component to be applied as bone graft
replacement for the treatment of degenerative and traumatic diseases of intervertebral
disc. The composite material with optimal ratio of bioactive nanoparticles imitating the
mineral phase of bone shows favorable properties having a potential positive effect on
acceleration of healing process and reduction of donor site morbidity.

Spolupracuijici subjekt Fakulta strojni CVuT, Fyziologicky ustav AV CR, v.v.i., 1. Lékarska
fakulta UK, VSB-Technicka Univberzita Ostrava

Kontaktni osoba TOMAS Suchy, tel. 266 009 287, e-mail: suchyt@irsm.cas. cz

Publikace (KIS)

Suchy, T. - Ryglova, S. - Balik, K. - Smetana, K. - Supova, M. - Sucharda, Z. - Filova, E. -
Havlikova, J. - Bacakova, L. - Martynkova, G.S.: Biological Evaluation of
Polydimethylsiloxane Modified by Calcium Phosphate Nanoparticles for Potential
Application in Spine Surgery. Science of Advanced Materials. Roc. 5, (2013), 484—-493.

llustrace
Nazev - Nazev -

llustrace Sesky anglicky Popis - Cesky Popis - anlicky
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Obr. ID389
llustrativni lllustrative Valcovy implantat: A cylindrical implant
slozeny histological kombinace polyether- as combination of
Vysledky histologicky = composite etherketonového polyether ether
védecké snimek micrograph of kontrolniho materialu a ketone control
Einnosfi valcoveho acylindrical  studovaného kompozitu  material and studied
implantatu implant vrostlého do kostni tkané composite, ingrown
Zobrazit zvifeciho modelu. into the original bone
original .
Barveno trypanovou of an animal model
modfi, zvétSeni 5x. (stained by trypan

blue, mag. 5x).

Vysledek €. 5. Pocitacovou simulaci i realizaci zkuSebniho zafizeni bylo prokazano, ze
protilehlymi sestavami permanentnich NdFeB magnet(i s vysokym energetickym soucinem lze
dosahnout silnych magnetickych poli.

Anotace

cz Vytvareni silnych magnetickych poli pomoci protilehlych sestav permanentnich
NdFeB magnett

PocitaCovou simulaci i realizaci zkuSebniho zafizeni bylo prokédzano, ze pomoci
vybranych protilehlych sestav permanentnich NdFeB magnetd s vysokym energetickym
soucinem lze dosahnout, v daném objemu vzduchové mezery, magnetickych poli s
vysokymi hodnotami magnetické indukce, pfevysujicimi remanentni magnetizaci uzitych
magnetl. Pri uziti magnetd vétsich rozmérd nebo velkych magnetickych blokl z téhoz
materialu se tak objevuje realna moznost vytvoreni silného magnetického pole ve vétsim
objemu.

EN Creating strong magnetic fields by means of opposing linear assemblies of
permanent NdFeB magnets

Both computer simulation and realization of test device it was proved that by chosen
opposing linear assemblies of permanent NdFeB magnets with a high energy product it is
possible to achieve, in a defined volume of air gap, the magnetic fields with a high
magnetic induction, exceeding the remanent magnetization of the permanent magnet
used. When using magnets of larger sizes or large magnetic blocks thus appears a real
possibility to create a strong magnetic field in larger volume of air gap.

Spolupracujici subjekt VSB-TeChnické univerzita Ostrava

Kontaktni osoba Vaclav Zezulka, tel. 266 009 269, e-mail: zezulka@irsm.cas.cz

Publikace (KIS)
Zezulka, V. - Pistora, J. - Lesiiak, M. - Straka, P. - Ciprian, D. - Foukal J.: Intensity
distribution of strong magnetic fields created by opposing linear Halbach assemblies of

permanent magnets. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Ro¢. 345, (2013), s.
7-12.

llustrace

llustrace Nazev - Eesky zl:gzltiec\;lk;/ Popis - Sesky Popis - anlicky
Obr. ID394

ZkuSebni The test Realizaci zkuSebniho By the realization of the

zafizeni pro device for  zafizeni bylo potvrzeno, test device it was
vysledky  Vytvareni creating of Ze pomoci vybranych  confirmed that by
védecké  sijlnych strong protilehlych sestav means of chosen
gnnost magnetickych  magnetic  permanentnich NdFeB opposing linear

poli pomoci fields using magnetd s vysokym assemblies of
gﬁ permanentnich permanent energetickym sou¢inem permanent NdFeB

NdFeB magnetd NdFeB Ize dosahnout ve magnets with a high

magnets vymezeném objemu energy product, it is
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vzduchové mezery possible to achieve in a
silnych magnetickych defined volume of air
poli. Objevuje se tak gap the strong magnetic

realna moznost fields. Thus, it appears a
vytvoreni silného real possibility for
magnetického pole ve  creating of a strong
vétSim objemu magnetic field in a larger
vzduchové mezery, volume of air gap,

vyuzitelného v rliznych usable in various
aplikacich, napfiklad v applications, e.g. in
magnetickych magnetic separator for
separatorech pfi upravé the treatment of
nerostnych surovin, v minerals, in medical

lékarskych diagnostic devices
diagnostickych (magnetic resonance
pristrojich (magneticka imaging), in
rezonance), v instrumentation
pfistrojové technice, ale technique, but also in
i v dalSich oblastech. other areas.

1.

ocenény Ing. Miroslav Polak, PhD.

cena Cena Nadace Preciosa

Ocenéna cinnost Doktorska disertani prace

ocenéni udéli Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou

2.

ocenény Leo Eisner

cena Nadéjna inovace

Ocenéna cinnost Patentovana metodika na rozliSeni indukované a pfirozené seismicity
ocenéni udsli Ceské inovace, 0.p.s.

V roce 2013 pokradoval Ustav ve vydavani éasopisti Acta Geodynamica et Geomaterialia a
Ceramics-Silikaty. Casopis Ceramics-Silikaty byl vydavan ve spolupraci s Vysokou $kolou
chemicko-technologickou. Rozbor publika¢ni ¢innosti od roku 2010 ukazal, Ze podstatné vzostl
pocet publikaci do ¢asopisu s vy$Sim impaktnim faktorem (az 38,597). V roce 2013 publikovali
pracovnici Ustavu 41 &lanki v impaktovanych asopisech.

. ] V. gt
Studiini ey V& Predmét Prednasky Cvigeni * coem Ucebni oo
program praci texty
1 Vysoka Skola  Aplikovana
’ .., . chemicko- chemie a ano ano ano ano
Bakalarsky o .
technologicka materialy
pfednasky v
o« anglictiné
Vysoka skol
yso .a skoia Chemie materialt pro studujici
2. chemicko- o
Magistersky technologicka v a materialové ano ano ano ano VvV programu
9 y 9 inzenyrstvi ERASMUS;
Praze . ,
zkusSebni
komise
3. g;/klj:;av Praze, Kompozitni ano
Magistersky materialy

dopravni
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CVUT v Praze,
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ano ano

ano ano

4. Fakulta jaderna Aplikace ano
Magistersky a fyzikalné pfirodnich véd
inzenyrska
Univerzita Geologie -
5. Karlova, predméty ano
Magistersky Prirodovédecka obecného
fakulta zakladu
Masarykova
univerzita v
6. . .
Magistersky neé, Geologie ano
9 y Pfirodovédecka
fakulta
Univerzita
7. Karlova, Petrologie a ano
Magistersky Prirodovédecka technologie uhli
fakulta
AGH University
8. of Science and .
Magistersky Technology, Geofyzika
Krakow
9 E6tvos Lorand
- , University, Geofyzika
M k
agistersky Budapest
Univerzita . .
10. Karlova, Asg:fvi:nsz ano
Magistersky Prirodovédecka 9 v? .
zamérenimi
fakulta
Univerzita
11. Karlova,

Magistersky Prirodovédecka

12.
Doktorsky

13.
Doktorsky

14.
Doktorsky

15.
Doktorsky

Fyzicka geografie ano

fakulta

CVUT v Praze,

o s
stavebni Y

Univerzita

Pardubice, Technika a
Dopravni technologie v
fakulta Jana dopravé a spojich
Pernera

Univerzita Biofyzika,
Karlova, chemicka a

Matematicko- makromolekularni
fyzikalni fakulta fyzika

Vysoka skola

) Chemie a
chemicko- .
. ., technologie ano
technologicka v o
materiall
Praze

ano ano

ano

ano

ano ano

ano ano

ano

ano

ano

ano

konzultace
diplomovych
praci

oborova
rada
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16.
Doktorsky

17.
Doktorsky

18.
Doktorsky

19.
Doktorsky

20.
Doktorsky

21.
Magistersky

22.
Doktorsky

23.
Bakalarsky

24,
Bakalarsky

25.
Bakalarsky

26.
Bakalarsky

10z 26

Vysoka skola
chemicko-
technologicka v
Praze

CVUT v Praze,
Fakulta jaderna
a fyzikalné
inzenyrska

Vysoka sSkola
banska —
Technicka
Univerzita v
Ostravé

Vysoka skola
banska —
Technicka
Univerzita v
Ostravé

Instituto
Nazionale di
Oceanografia a
di Gedfisica,
Trieste

Ostravska
univerzita v
Ostrave,
Prirodovédecka
fakulta

Univerzita
Karlova,
Prirodovédecka
fakulta

Vysoka skola
chemicko-
technologicka v
Praze

Univerzita
Karlova,
Matematicko-
fyzikalni fakulta

Univerzita
Palackého v
Olomouci,
Prirodovédecka
fakulta

Univerzita
Karlova,
Prirodovédecka
fakulta
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Chemie a
technologie paliv
a prostredi

Jaderna chemie

Geologické
inzenyrstvi

Nerostné
suroviny -
Upravnictvi

Geofyzika

Aplikovana
geologie se
zamérenimi

ano

Fyzicka geografie
a geoekologie

Aplikovana
chemie a
materialy

ano ano

Jaderna a ano
subjaderna fyzika

Geologie a
zivotni prostredi

Fyzicka geografie ano

oborova
ano rada (2
Clenové)
ano
oborova
rada
oborova
rada
ano
ano
prednasky v
anglictiné
ano ano pro studujici
v programu
ERASMUS
ano
ano
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Sekundarni vzdélavani

Vzdélavani vefejnosti

Vydané tituly - periodika
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Univerzita
27. Karlova, Fyzicka geografie ano
Magistersky Pfirodovédecka a geoekologie
fakulta
Universitat Escola
28. . . e .
Magistersky Politecnicade d Englnyerla . ano ano
Catalunya Tecnica Industrial
Univerzita
29. Karlova, Fyzicka geografie ano
Doktorsky Pfirodovédecka
fakulta
30. CVUT v Praze, Kompozitni ano
Doktorsky Fakulta strojni  materialy

Akce Poradatel

1. Gymnazium Usti nad
Pfednaska Labem

Akce Poradatel

1. Prednaska s Science Café, Praha
besedou

2. Prednaskas Klubcentrum Usti nad
besedou Orlici

3. Prednéaska

4. Pfednaska VTS
5. Pofad vCT 24 CT

6. Diskuze Mésto Semily

Ceska spoleénost pro

7. inar
Seminar mechaniku

8. Mezioborovy ZapadoCeska
seminar universita v Plzni

9. Prednaska Fv’oslanecka snémovna
CR
VSB-Technicka

10. Prednask
0. Prednaska univerzita Ostrava

Popis €innosti
Ptednaska o svahovych deformacich v terénech Ceské
republiky.

Popis innosti

Prednaska J. Klimese "Cesti pfirodovédci v fisi Inka".

Prednaska J. Klimese "Pfiroda, lidé a sesuvy v
peruanskych Andach".

Prednaska P. Kolinského "Zemétfeseni u nas a ve

svéte".
Pfednaska J. Malka "Zemétfeseni a sopecna ¢innost na
Islandu”.

Vystoupeni na téma "Bfidlicny plyn" (28. 11. 2013).

Moderovani odborné diskuze o vystavbé geotermalnich
elektraren. (Leo Eisner, 15. a2 17.1. 2013.)

Pfednaska T. Suchého "Kompozitni materialy v
biomechanice" v cyklu "Relace mezi strukturou a
vlastnostmi kompozitu".

Pfednaska L. Eisnera "Tézba bfidlicového plynu a
hydraulické Stépeni: vyhody a rizika".

Ptednaska L. Eisnera "Bfidlicovy plyn v CR: mozné
pfinosy, ekonomicka a environmentaini rizika". (Praha,
30.5.2013.)

Prednaska L. Eisnera "Tézba bfidlicového plynu a ropy
s pouzitim hydraulického Stépeni".

1. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10, Nos. 1 — 4, 2012, ISSN 1214-9705. Sledovano
databazemi: Science Citation Index Expanded; Journal Citation Reports/Science Edition

kvartalnée

2. Ceramics-Silikaty, Vol. 53, Nos. 1 -4, 2012, ISSN 0862-5468 (print), ISSN 1804-5847
(on-line). Impaktovany ¢asopis. Sledovano databazemi: Science Citation Index; Materials
Science Citation Index; the Engineering Index (Published by Engineering Information Inc.)
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Vysledky feseni projektu
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kvartalné

Vysledek ¢&.1.
cz VyuZiti popela ze spalovani biomasy jako snadno aplikovatelneho setrného hnojiva,
komplexni feseni pfinosa a rizik, Ql102A207/2009
EN The use of ashes from biomass combustion as an easily applicable friendly fertilizers: a
complex solution of benefits and risks, No. QI102A207/2009
vysledek Vyhodnoceni proménlivosti celkovych obsahd mobilnich prvkd v popelech ze spalovani
biomasy. Vzorky popela ze spalovani biomasy zahrnujici Uletovy i lozovy popel byly analyzovany
pro Siroké spektrum celkovych mobilnich obsah( vyzivovych i potencialné nebezpeénych prvku.
Vysledky ukazaly relativné nizkou pohyblivost prvku ve vzorcich popela, zvlasté u mikrozivin, s
ohledem na jejich zdroj a slozeni a rovnéz omezeny efekt hnojeni pfi pfimé aplikaci popela jako
hnojiva.
Uplatnéni Tvorba a pouziti hnojiv Setrnych k pudé.
Poskytovatel Narodni agentura pro zemédeélsky vyzkum
Partnerska organizace REAL ECO Technik, s.r.0., CZ Biom-Ceské sdruzeni pro biomasu, o.s., Ceska
rozvojova agentura, o0.p.s., Ceska zemédélska univerzita.
Publikace (KIS)
Szakova, J. - Ochecova, P. - Hanzlicek, T. - Perna, I. - Tlusto$, P.: Variability of total and
mobile element contents in ash derived from biomass combustion. Chemical Papers. Roc.
67, ¢. 11 (2013), s. 1376 — 1385.

Vysledek &.2.
cz VyuZiti popela ze spalovani biomasy jako snadno aplikovatelného setrného hnojiva,
komplexni feseni prinosu a rizik, QI102A207/2009
EN The use of ashes from biomass combustion as an easily applicable friendly fertilizers. a
complex solution of benefits and risks, No. QI102A207/2009
vysledek Analyza nedopalu v primyslovych popelech z biomasy termogravimetrickou metodou s
vyuzitim Boudouardovy reakce. Byla navrzena nova termogravimetricka metoda stanoveni
nedopalu v pramyslovych popelech, vyuzivajici silné endotermni Boudouardovu reakci. Metoda
nevyzaduje kyselé louZeni k odstranéni uhli¢itand a miZze byt pouzita pro vzorky s vysokym
obsahem portlanditu, kalcitu a dalSich mineralnich slozek typickych pro popely ze spalovani
biomasy. Je pouzitelna v Sirokém rozsahu obsahu nedopalu. Spravnost metody byla ovéfena
bilanci uhliku v 10 vzorcich primyslovych popell. Stanoveni nedopalu v téchto vzorcich
prokazalo, Ze vyuziti popell z biomasy jako hnojiva Setrného k pudé je limitovano obsahem
organického uhliku.
Uplatnéni VyuZiti popela z biomasy jako hnojiva $etrného k padé.
Poskytovatel Narodni agentura pro zemédélsky vyzkum.
Partnerska organizace REAL ECO Technik, s.r.o., CZ Biom-Ceské sdruzeni pro biomasu, o.s., Ceska
rozvojova agentura, o.p.s., Ceska zemé&délska univerzita
Publikace (KIS)
Straka, P. - Nahunkova J. — Zaloudkova, M.: Analysis of unburned carbon in industrial
ashes from biomass combustion by thermogravimetric method using Boudouard reaction.
Thermochimica Acta. Ro¢. 575, (2014), s. 188-194.

Vysledek ¢.3.

cz VWzkum a vyvoj novych brousicich ndstroji fixovanych hybridnim pojivem na bazi
anorganickych polymerd, FR-TI 2/390/TIP

EN Research and development of the new abrasive tools fixed with hybrid bond based on
inorganic polymers, No. FR-TI3/553/TIP

vysledek Byly vyvinuty brusné nastroje na bazi anorganickych polymer( s vyuzitim vysokopecni
strusky. Vyvinuta technologie a vyuziti odpadniho materialu snizuje vyrobni naklady a cenu
brusnych nastrojl. Vyrobené brousici segmenty byly testovany v provoznich podminkach.
Vysledky prokazaly, Ze brusné nastroje pfipravené z jilovo-struskové matrice s korundovym
brusnym zrnem jsou vlastnostmi srovnatelné s brusnymi nastroji s keramickou vazbou.
Uplatnéni Vyroba brusnych nastroju.

Poskytovatel Ministerstvo primyslu a obchodu CR
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Seznam pracovist Partnerska organizace Ceska rozvojova agentura, 0.p.s.

Publikace (KIS)

Pernd, I. - Hanzli¢ek, T.: Vyuziti odpadnich materiall pro pfipravu brusnych nastrojd na
béazi anorganickych polymerd. Waste Forum. Ro¢. 2013, ¢. 1 (2013), s. 29-36.

Vysledky - hospodarské smlouvy

Zadavatel Anotace

1. Severoceské
doly a.s., Doly
Bilina

Byly zanalyzovany vzorky fosilnich
pryskyfic a uréeno jejich chemické a
petrografickeé slozeni. PFi stanoveni
mikropetrografického slozeni byly v
separovanych koncentratech nebo
uhelnych typech s vysokym obsahem
pryskyfi¢nych utvar(i stanoveny
koncentrace homogenniho, hladkého
rezinitu. V pfipadé fosilnich pryskyfic
jemné zrnitého az zrnitého nebo
porézniho charakteru byly uréovany

dalSi maceraly liptinitu jako liptodetrinit

s Casticemi mensimi nez 10um a
bituminit s ¢asticemi kolem 1-2um ¢i
porézniho charakteru. Chemickou
analyzou byly ur€eny rostlinné
biomarkery, na jejichz zakladé byly
jednotlivé vzorky charakterizovany
vzhledem k jejich pavodu.

2. UJP Praha a.s.
mechanické vlastnosti, korozni
odolnost a nizkou absorpci neutront
nepostradatelny material pro jaderné
elektrarny. Nicméné v reaktorovém
prostfedi dochazi ke koroznim
reakcim, které jsou provazeny
rozpousténim a precipitaci vodiku za
vzniku hydridd. Hydridy zirkonia se
vyznacuji kiehkosti a mohou tak
iniciovat vznik nebezpec¢nych trhlin a
prasklin ve slitiné. Problematice
hydridd je vénovana ve vyzkumu
chovani zirkoniovych slitin zna¢na
pozornost. Pro studium vlivu
pfitomnosti hydrid na vlastnosti
zirkoniovych slitin je nezbytna
pfiprava testovacich vzorkd bez
pfitomnosti oxidu zirkonia. Byla
vypracovana metodika hydridace Zr
slitin.

3. UJP Praha a.s. V ramci studia vlastnosti povlakovych

trubek jaderného paliva byly pomoci

sorpce vodni pary a rtutové

porozimetrie posouzeny rozdily v

charakteru koroznich vrstev vzorkld Zr

slitin E110G a E 110G2, které se lisi

obsahem stopovych prvk( v Zr sliting.

Z odli$nych prdbéhu sorpce vodni
pary na koroznich vrstvach slitiny

Uplatnéni
Rekonstrukce sedimentacnich
prostfedi a slozeni vegetace.

Publikace (KIS)

Petrograficka a chemicka
charakterizace fosilnich pryskyfic.
Vyzkumna zprava pro SeveroCeské
doly a.s., Doly Bilina, Praha 2013

Zirkoniové slitiny pfedstavuji pro jejich Predikce chovani zirkoniovych slitin v
systémech jadernych elektraren.

Publikace (KIS)

Predhydridace vzork( slitiny Zr1Nb.
Vyzkumna zprava pro UJP Praha
a.s. Praha, 2013.

Predikce chovani zirkoniovych slitin v

systémech jadernych elektraren.

Publikace (KIS)

Texturni vlastnosti slitin E110G a E
110G2. Vyzkumna zprava pro UJP
Praha a.s. Praha, 2013.
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Seznam pracovist E110G a E110G2 byla zjisténa vyssi
afinita molekul vodni pary k povrchu
korozni vrstvy u slitiny E110G. Z
vysledkU rtutové porozimetrie bylo
zjisténo, ze slitina E110G obsahuje
pory s vétSimi poloméry nez slitina
E110G2. Byly potvrzeny lepsi
vlastnosti slitiny E110G.

4.CEZ, a.s.- JE Byly zpracovany podklady pro Bezpecnost jadernych elektraren.
Temelin hodnoceni seismického ohrozeni JE

Temelin a jeji bezpe€nosti. Tyto

podklady pak byly pouzity pfi misi

MAE v Temeliné.

5. MicroSeismic, Konzultagni ¢innost o seismickych Bezpecnost pfi tézbé ropy a zemniho
Inc. jevech vznikajicich pfi tézbé ropy a plynu.

zemniho plynu, vyznamnych pro

bezpecnost pfi t€zbé ropy a zemniho

plynu.

6. Seismik s.r.o.  Konzulta¢ni ¢innost o seismickych Bezpecnost pfi t&€zbé ropy a zemniho
jevech vznikajicich pfi tézbé ropy a plynu.
zemniho plynu, vyznamnych pro
bezpecénost pfi tézbé ropy a zemniho

plynu.
7. Spolchemie, Pomoci geodetickych metod bylo Kontrola nestabilit na povrchu skladky.
a.s., Usti nad provedeno méreni zmén sesuvl
Labem povrchovych vrstev na lokalité

sanované uzaviené skladky
Chabarovice a data vyhodnocena.
Bylo nalezeno, ze meziro&ni zmény
povrchu na Uuzemi skladky nejsou
vyznamné, mimo tfi omezené oblasti.
Doporuc€ujeme i nadale provadét
monitoring povrchu skladky a jejiho
vyvoje. Jedna se zejména o dikladné
a pravidelné kontrolni sledovani
projevu nestabilit na povrchu skladky,
funkcnosti a efektivity drenaznich
systému a rovnéz naklady na sanace
pfipadnych nestabilit v reliefu.

8. Strix, a.s. Vyhodnoceni vysledkd Uréeni dlouhodobych trendd a miry
extenzometrického monitoringu na ohroZeni stavebnich objektd.
dvou sledovanych lokalitach: Sloup v
Cechach a Valdstejn. Bylo zjisténo, ze
Casove fady méfeni jsou prilis kratké
pro vyvozovani zavérli ohledné
dlouhodobych trend(i, popfipadé miry
ohrozeni stavebnich objektl. Podle
stavajicich dat Ize zatim, nakolik je to
mozné z kratké Fady méreni posoudit,
chovani dilataci povazovat za
dasledek tepelné expanze skalnich

bloku.
9. Statni ustav Analyza vlastnosti praskovych Vyvoj scintilaénich detektorl pro
radiaéni ochrany, scintilatord pomoci elektronové radiaéni ochranu.
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Vyznamné patenty
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V.V.I. mikroskopie pro vyvoj novych
scintilacnich detektord.

10. 1Q Structures, Vyvoj technologie pro kopirovani Bezpecnostni prvky obchodni ochrany
s.r.o. mikroskopicky strukturovanych vyrobkd.

povrchd s moznym vyuzitim pro

ochranné prvky.

Patent &. 1.

cz Zafizeni k cefeni skloviny odstfedovanim

Bylo navrzeno diskontinualni zafizeni pro odstrafiovani bublin ze sklovin pomoci odstredivé sily.
Ugelem bylo pfedevsim optimalizovat otacky rotujiciho valce, aby nedochazelo k rozpousténi
bublin v taveniné vlivem zvySeného tlaku, ale aby byly odstrafiovany separaci.

EN The facility for glass melt fining using centrifugal force

The discontinuous facility for the bubble removal from glass melts using centrifugal force was
suggested. The aim was to optimize the revolutions of circulating cylinder to avoid the bubble
dissolution in the melt by higher pressure and to support the bubble removal by separation.
Kategorie uiitny VZOr Zapsan pod ¢islem 23541

Kontaktni osoba Lubomir Némec, tel. 266 009 421, e-mail: lubomir.nemec@irsm.cas.cz

vyuziti PTi vyrobé skel, pro urychleni procesu odstrafiovani bublin ze skelnych tavenin.

Patent &. 2.

cz Sklarska tavici pec pro kontinudini taveni skel fizenou konvekci skloviny

Bylo navrzeno zafizeni pro taveni skel otdpéné bud plynovymi hofaky nebo elektrodami, pfip.
jejich kombinaci, tak aby bylo dosazeno co nejvyssiho vyuziti prostoru pro procesy rozpousténi
zrn pisku a odstranovani bublin. Vhodnym nastavenim topnych element( bylo dosazeno pfi¢ného
(spiralového) proudéni taveniny, které vykazuje vysoké hodnoty vyuziti prostoru a tim i vysoky
vykon a nizkou spotfebu energie.

eEN Glass melting furnace for continuous glass melting with controlled melf convection

Glass melting facility heated by burners or electrodes (or their combination) achieving the highest
utilization of the space for processes of sand grains dissolution and bubble removal was
suggested. By appropriate settings of heat elements a transversal (spiral) melt flow was achieved
which has high values of the space utilization, high performance and low energy consumption.
Kategorie Uiitn)'/ VZOr Zapsan pod ¢islem 24918

Kontaktni osoba Lubomir Némec, tel. 266 009 421, e-mail: lubomir.nemec@irsm.cas.cz

vyuziti Ve sklafskych provozech, s cilem zvysit vykon tavicich peci a snizit mérnou spotfebu
energie.

Patent &. 3.

cz Zpusob cereni skloviny odstredovanim

Byl navrzen zplsob pro odstrafovani bublin ze sklovin pomoci odstredivé sily. Cilem bylo
predevsim optimalizovat otacky rotujiciho valce, aby nedochazelo k rozpousténi bublin v taveniné
vlivem zvySeného tlaku, ale aby byly bubliny odstrafiovany separaci.

eN Method of glass fining by centrifuging

The method of the bubble removal from glass melts using centrifugal force was suggested. The
aim was to optimize the revolutions of circulating cylinder to avoid the bubble dissolution in the
melt by higher pressure and to support the bubble removal by separation.

Kategorie patent Zapsan pod Cislem 304044

Kontaktni osoba Lubomir Némec, tel. 266 009 421, e-mail: lubomir.nemec@irsm.cas.cz

vyuziti Zplsob urychleni procesu odstrafiovani bublin ze skelnych tavenin pfi jejich taveni.

Patent €. 4.

cz Lisovany granulat s obsahem uletovych a/nebo rostovych popelti z biomasy nebo jejich smési
Technické FeSeni lisovaného granulatu latek s obsahem uletovych a/nebo rostovych popell z
biomasy. Lisovany granulat obsahuje smés popell, pojivovou jilovou hmotu a aditiva pro snizeni
pH vyluhu pfi jeho aplikaci do pudy.

EN Molded granules containing fly and / or boftom ashes from biomass, or mixtures thereof.
Technical solution of pressed granules containing substances fly and / or bottom ashes from
biomass. Molded granules comprises a mixture of ashes, the clay matrix binder, and additives for
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Seznam pracovist lowering the pH of the extract during its application to soil.

Kategorie UZitnNy VZOr Zapsan pod cislem 26163
Kontaktni osoba  TOomas Hanzll€ek, tel. 266 009 268, e-mail: hanzlicek@irsm.cas.cz
vyuziti V zemédélstvi, pfi hnojeni ptd hnojivy Setrnymi k ptdé.

Patent &. 5.

cz Kostni nahrady a vypiné na bazi hybridnich kompozitnich materialt se submikronovym
bioapatitem

Kompozitni material slozeny z polyamidovych viaken a polydimetylsiloxanové matrice, ktera je
obohacena rovnomérné rozptylenymi submikronovymi ¢asticemi bioapatitu ve frakci 300-360 nm.
Objemovy podil jednotlivych slozek je 55%o0bj. vlaknové vyztuze, 38,25% matrice, 6,75%
bioapatit. Kompozit je navrzeny tak, aby vykazoval mechanické vlastnosti srovnatelné s lidskou
kortikalni kosti (Younglv modul, pevnost v ohybu) a vhodné vlastnosti z plynouci z provedeného
biologického hodnoceni.

EN Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Submicron Bioapatite

The composite material is composed of polyamide fibers and polydimethylsiloxane matrix
modified by homogenously dispersed submicron bioapatite particles (particle size 300-360 nm).
Volume fractions of particular components are: fibrous reinforcement 55 vol.%, matrix 38.25
vol.%, bioapatite 6.75 vol.%. The composite is designed to exhibit mechanical properties
comparable with human cortical bone (Young's modulus, strength in bending) and sufficient
properties result from performed biological evaluation.

Kategorie uzitny VZOr Zapsan pod ¢islem 26213

Kontaktni osoba TOMAS Suchy, tel. 266 009 287, e-mail: suchyt@irsm.cas.cz

vyuziti V' |€kafstvi, pfi aplikaci kostnich nahrad.

Patent &. 6.

cz Kostni néhrady a vypiné na bazi hybridnich kompozitnich materiald s nano kalcium
deficientnim hydroxyapatitem

Kompozitni material slozeny z polyamidovych vliaken a polydimetylsiloxanové matrice, ktera je
obohacena rovnomérné rozptylenymi nanocasticemi kalcium deficientniho hydroxyapatitu ve
frakci 90-130 nm. Objemovy podil jednotlivych slozek je 55%obj. viaknové vyztuze, 38,25%
matrice, 6,75% kalcium deficientni hydroxyapatit. Kompozit je navrzeny tak, aby vykazoval
mechanické vlastnosti srovnatelné s lidskou kortikalni kosti (Younglv modul, pevnost v ohybu) a
vhodné vlastnosti z plynouci z provedeného biologického hodnoceni.

eEN Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Calcium Deficient Hydroxyapatite
The composite material is composed of polyamide fibers and polydimethylsiloxane matrix
modified by homogenously dispersed calcium deficient hydroxyapatite nanoparticles (particle size
90-130 nm). Volume fractions of particular components are: fibrous reinforcement 55 vol.%,
matrix 38.25 vol.%, calcium deficient hydroxyapatite 6.75 vol.%. The composite is designed to
exhibit mechanical properties comparable with human cortical bone (Young's modulus, strength
in bending) and sufficient properties result from performed biological evaluation.

Kategorie uiitny VZOr Zapsan pod Cislem 26216

Kontaktni osoba  TOmas Suchy, tel. 266 009 287, e-mail: suchyt@irsm.cas.cz

vyuziti V [€karstvi, pfi aplikaci kostnich nahrad.

Patent &. 7.

cz Kostni nahrady a vypiné na bazi éasticovych kompozitnich materidlt s nano kalcium
deficientnim hydroxyapatitem

Césticovy kompozitni materiél pro aplikace v oblasti nahrad kostni tkané je tvofen
polydimetylsiloxanovou matrici, ktera je vyztuzena 15%obj. nanocasticemi kalcium deficientniho
hydroxyapatitu ve frakci 90-130 nm. Pro pfipravu kompozitu byl vyvinut technologicky proces
pripravy, pfi jehoz aplikaci dochazi k rovnomérnému rozptyleni ¢astic v matrici bez vzniku
nehomogenit. Casticovy kompozit vykazuje vhodné biokompatibilni viastnosti; mechanické
vlastnosti srovnatelné se spongiozni kosti a vhodné vlastnosti plynouci z provedeného
biologického hodnoceni.

EN Particulate Composite Bone Tissue Replacements with Nano Calcium Deficient
Hydroxyapatite

Particulate composite material to be used as bone tissue replacements is composed of
polydimethylsiloxane matrix reinforced by 15 vol.% of calcium deficient hydroxyapatite
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homogenously dispersed nanoparticles (90-130 nm). A technological process for composite
preparation was developed. Based on this process, the reinforcing particles are homogenously
dispersed in matrix without creation of inhomogeneities. The particulate composite exhibits
suitable biocompatible properties; mechanical properties comparable to human trabecular bone
and suitable properties in biological evaluation.

Kategorie uzitny VZOr Zapsan pod Cislem 26215

Kontaktni osoba TOMAS Suchy, tel. 266 009 287, e-mail: suchyt@irsm.cas.cz

vyuziti V' |€kafstvi, pfi aplikaci kostnich nahrad.

Patent &. 8.

cz Kostni néhrady a vypiné na bazi casticovych kompozitnich materidlti se sub mikronovym
bioapatitem

Casticovy kompozitni material pro aplikace v oblasti nahrad kostni tkané je tvoren
polydimetylsiloxanovou matrici, ktera je vyztuzena 15%obj. submikronovymi ¢asticemi bioapatitu
ve frakci 300-360 nm. Pro pfipravu kompozitu byl vyvinut technologicky proces pfipravy, pfi jehoz
aplikaci dochazi k rovnomérnému rozptyleni éastic v matrici bez vzniku nehomogenit. Casticovy
kompozit vykazuje vhodné biokompatibilni vlastnosti; mechanické vlastnosti srovnatelné se
spongiozni kosti a vhodné vlastnosti plynouci z provedeného biologického hodnoceni.

EN Particulate Composite Bone Tissue Replacements with Submicron Bioapatite

Particulate composite material to be used as bone tissue replacements is composed of
polydimethylsiloxane matrix reinforced by 15 vol.% of bioapatite homogenously dispersed
submicron particles (300-360 nm). A technological process for composite preparation was
developed. Based on this process, the reinforcing particles are homogenously dispersed in matrix
without creation of inhomogeneities. The particulate composite exhibits suitable biocompatible
properties; mechanical properties comparable to human trabecular bone and suitable properties
in biological evaluation.

Kategorie uiitny VZOr Zapsan pod ¢islem 26214

Kontaktni osoba TOmas Suchy, tel. 266 009 287, e-mail: suchyt@irsm.cas.cz

vyuziti V [€karstvi, pfi aplikaci kostnich nahrad.

Dosazeny vysledek Oblast uplatnéni Uzivatel

1. Vysvétlivky k zakladni geologické mapé Geologicka Geovédni komunita /
Ceské republiky 1 : 25 000, list 32-213 Kti§.  prozkoumanost CR.  Ceska geologicka sluzba

Nazev Zadavatel Vysledek
1. Recenzni J. Non-Crystaline Solids, J. Vypracovani recenznich posudki pro odborné a
posudky pro Optoelectron. Adv. Mat., védecké Casopisy, celkem 18 recenzi.

odborny Casopis  Ceramics-Silikaty, Glass
Technol.: Eur. J. Glass Sci.
Technol. A, J. Alloy Compd.,
Sklar a keramik

2. Oponentni VSCHT Praha, Univerzita Vypracovani oponentnich posudk( diplomovych
posudky Pardubice, Univerzita a disertacnich praci pro vysoké skoly, celkem 9
diplomovych a Karlova, CVUT v Praze posudku.

disertacnich praci

3. Posudky pro APVV-Agentlra na podporu Vypracovani posudku projektl, celkem 2
grantovou vyskumu a vyvoja SR, posudky.
agenturu Slovenska republika

4. Aktivita Ministerstvo Skolstvi, Oponentni posudek pro ¢esko-francouzskou
mezinarodni mladeZe a té&lovychovy CR  spolupraci ve védé a vyzkumu (&esko-
spoluprace ve francouzska spoluprace BARRANDE).
vyzkumu a vyvoji

na podporu

mobility

vyzkumnych
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pracovnikui a
pracovnic
(MOBILITY,
7AMB)

5. Stanoveni Ceska geologicka sluzba
stupné grafitizace Praha

dispergovanych

organickych castic

v loZiscich zlata v

Burkina Faso, Mali

av Ghané

6. Geofyzikalni Chemcomex, a.s.
prizkum pro

posileni zdroju

pitné vody pro

obec Bzova

7. Odborné
posouzeni stability
hrani¢niho
kamene

Okresni soud v Sumperku

8. Odborné
posouzeni vyskytu
stavebnich
materiallve
skladce zeminy

ing. Miroslav Grlner

9. Odborné
posouzeni stability
odfezu svahu v
Plzni

Okresni soud Pardubice

10. Posouzeni Sprava CHKO Labské
stability skalniho  piskovce, Décin
Utvaru Zlebska

jehla v udoli Labe

u Dé¢ina (CHKO

V horninach z Mali a Ghany bylo mikroskopicky
zjisténo dominantni zastoupeni ¢astic pod 3um
s nepravidelnou pfimési organickych klast do
100pm s odraznosti odpovidajici metaantracitu
a semigrafitu. Lamelarni a rosetové Castice
grafitu byly zjiStény pouze v horniné z Burkina
Faso.

Cilem geofyzikalniho prizkumu bylo na
zajmové lokalité identifikovat nejvhodné;si
lokalizace pro umisténi jimacich vrtd pro
posileni zdroju vody pro obec Bzova, k. u.
Bzova u Horovic (okres Beroun). Jednalo se o
zatravnénou a ornou plochu o rozmérech
pfiblizné 800 x 600 m. Celkové Ize na zakladé
geofyzikalnich profild usuzovat, Ze pro zamér
objednatele - hloubeni vrtd za Gcelem jimani
vody pro posileni zasobovani obce Bzova - je
vhodné;jsi jihozapadni ¢ast studovaného uzemi.

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR,
v.v.i., jakozto znalecky Ustav v oboru geologie,
byl osloven Okresnim soudem v Sumperku, aby
odborné posoudil, zda hrani¢ni kamen,
umistény na rohu pozemku p.¢. 578 v kat.
uzemi Rejhotice, obec Lou¢na nad Desnou,
zapsana u Katastralniho uradu pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté éumperk, jena
totozném misté. Jak vyplyva z fotografii,
zurnalizovanych na €.1. 63, je kamen od roku
1949 na totozném misté, a to dodnes.

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR,
v.v.i., jakozto znalecky Ustav v oboru geologie,
vypracoval odborny posudek, zda se navazce
zeminy na pozemcich v k.u. Pfedboj Cislo 341/1
a 341/2 nachazeji jako pfimési odpadu zbytky
stavebniho materialu (napfiklad velké ulomky
betonu, cihel, stfesSni krytiny apod.) a zda z
navazky byl pfed ulozenim veskery zminény
stavebni odpad separovan.

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR,
v.v.i., jakozto znalecky Ustav v oboru geologie,
vypracoval odborny posudek tykajici se stability
stény odfezu ve svahu ohroZujici obytny diim v
Plzni. Bylo zji§téno, ze sténa odfezu je
nestabilni, na rozdil od vyjadfeni soudniho
znalce, ktery hodnotil odfez jako stabilni.

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR,
v.v.i., jakozto znalecky ustav v oboru geologie,
vypracoval odborny posudek tykajici se stability
skalni vé&Ze Zlebska jehla. Na rozdil od dvou
soudnich posudki tvrdicich, Ze doslo k
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Seznam pracovist Labské piskovce) rychlému zhor$eni stabilitniho stavu a proto je
nutné zménit zpusob sanace byl formulovan
nazor, ze nebyla pfedlozena zadna kvalitativni
ani kvantitativni data dokazuijici, ze skalni utvar
je nestabilni a proto Ze je nutné zménit zpUsob
jeho sanace.

Monitorovaci sité Monitoring & 1.

cz WEBNET

Zemaétresné roje v zapadnich Cechach

EN WEBNET

Seismic swarms in West Bohemia

Provozovatel GFU AV éR, V.v.i. a USMH AV CR, V.V.i. Program CzechGeo/EPOS
Davody zapojeni Vyzkum zemeétfeseni

Monitoring €. 2.

cz Ostas

Seismicka aktivita hronovsko-pofi¢ského zlomu

eEN Ostas

Seismic activity of Hronov-Pofici Fault

Provozovatel USMH AV CR, V.V.i. Program CzechGeo/EPOS
Davody zapojeni Vyzkum zemétreseni

Monitoring €. 3.

cz Sit' néklonomeérd

Naklony horninovych bloki

eEN Network of Tiltmeters

Tilts of rock blocks

Provozovatel USMH AV CR, VAAR Program CzechGeo/EPOS
Davody zapojeni Vyzkum predikce zemétieseni

Monitoring €. 4.

cz Provadia

Indukovana seismicita

EN Provddia

Induced seismicity

Provozovatel USMH AV CR, V.V.i. Program CzechGeo/EPOS
Davody zapojeni Vyzkum indukované seismicity

Monitoring €. 5.

cz Malé Karpaty

Lokalni seismicita

EN Little Carpathians

Local seismicity

Provozovatel Progseis ve spolupraci s USMH AV CR, v.v.i. a GFU Bratislava program AlM
Duvody zapojeni Vyzkum seismicity v oblasti JE elektrarna Jaslovské Bohunice.

Monitoring €. 6.

cz GEONAS

Méreni tektonickych pohybd pomoci GNSS

EN GEONAS

Tectonic movements measurement using GNSS methods
Provozovatel USMH AV CR, VAAR Program CzechGeo/EPOS
Duavody zapojeni Zpracovavani méfenych dat.

Monitoring €. 7.

cz REYKJANET - Island
Lokalni seismicita

EN REYKJANET - Iceland
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Seznam pracovist Local seismicity
Provozovatel GFU AV éR, V.V.i., a USMH AV CR, V.V.i. Program CzechGeo/EPOS
Duvody zapojeni Vyzkum seismickych roju na poloostrové Reykjanes, Island.

Monitoring €. 8.

cz TecNet

Posuny na tektonickych poruchach

EN TecNet

Displacement along tectonic structures

Provozovatel USMH AV CR AV CR, V.V.i. Program CzechGeo

Davody zapojeni Vyzkum soucasnych tektonickych pohyb(i zemské kary

Projekty komunitarnich programd EU Projekt & 1.
Druh spoluprace
Nazev Advanced Industrial Microseismic Monitoring
Akronym AIM Typ Marie Curie
Koordinator GFU AV CR, V.V.i.
Resitel Vaclav Vavry&uk
Gastkav EUR 12000 Rok ukonceni 2013

Projekt €. 2.

Druh spoluprace

Nazev European Plate Observing System
Akronym EPOS Typ ESFRI

Koordinator INGV Rome

Resitet Massimo Cocco

Gastkav EUR O Rok ukongeni 2014

Mezinarodni projekty Projekt & 1.
Druh spoluprace jlne
cz 7AMB - Mobility (Kontakt) - Charakterizace specialnich skel s vyuzitim fyzikalnich metod
EN 7AMB — Mobility - Characterization of special glasses using physical methods
Typ aktivity Vyzkum skel
koordinator Ustav struktury a mechaniky hornin AVCR, v.v.i. Uastnické staty CR,
Slovensko spoluresitele 1

Projekt €. 2.

Druh spoluprace
cz Mezindrodni geologicky korelacni program - IGCP-575 Pennsylvanska kontinentalni prostfedi

a biota jihovychodni Euroameriky

EN International Geological Corellation Programme — IGCP - Pennsylvanian terrestrial habitats
and the biota of southeastern Euramerica

Typ aktivity Koordinace Cinnosti v oboru uhelné petrologie

koordinator Ch.J. Cleal (Velka Britanie), S. Oplustil (Ceska republika), I. van Waveren (Nizozemi),
M.E. Popa (Rumunsko), B.A. Thomas (Velka Britanie) Ucastnické staty 19 zemi spoluresitele 19

Projekt €. 3.

Druh spoluprace
cz Mezindrodni vybor pro uhelnou a organickou petrologii - Hodnoceni ¢astic ze samovzniceni

uhli riizného prouhelnéni optickou mikroskopii

EN International Committee for Coal and Organic Petrology - The evaluation of self-heating on
coals of different rank via optical microscopy

Typ aktiviy Hodnoceni uhli z hlediska samovznécovani

Koordinator M. Misz-Kennan (Polsko), J. Kus (Némecko), D. Flores (Portugalsko) Ucastnické staty 11
zemi spolufesitelé 11

Projekt €. 4.

Druh spoluprace jlne

cz 7AMB - Mobility - Neotektonika v pfedpoli Alp a Karpat

EN 7AMB — Mobility - Neotectonics in the Alpine-Carpatian Foreland
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Typ aktivity Neotektonicky vyzkum
koordinator Ustav struktury a mechaniky hornin AVCR, v.v.i. Ugastnické staty CR,
Rakousko spolufesitele 2

Projekt €. 5.

Druh spoluprace jiné
cz KONTAKT Il - Hodnoceni tektonickych pohyb( na aktivnich zlomech
EN KONTAKT I/ - Assessment of tectonic movements on active faults

Typ aktivity Paleoseismologicky vyzkum
koordinator Ustav struktury a mechaniky hornin AVCR, V.v.i. Uzastnicke staty CR, USA -
Kalifornie spoluresitele 1

Nazev -
Gesky

1.
Geopolymerni
kemp

2.12.
Mezinarodni
seminar:
Aplikace
modelovani
pfi konstrukci,
optimalizaci a
fizeni
sklarskych
peci

3. Svahové
deformace a
pseudokras

4. 14 Cesko-
polsky
seminar:
Recentni
geodynamika
Sudet a
pfilehlych
uzemi

Jméno

1. Pavel
Hrma

2. |dris
Kabalci

3. Vladimir
Labas

Nazev -
anglicky

Geopolymer
Camp

12th
International
Seminar on
Furnace
Design —
Operation
and Process
Simulation

Slope
deformation
and
pseudokarst

14th Czech-
Polish
Workshop:
On recent

Poradatel

Université de
Picardie,
Francie

Glass
Service, a.s.

Svahovky,
0.s.

USMH AV
CR, v.v.i. a
Wroclaw

geodynamics University of

of the
Sudety Mts.

Environmental

and Life

and adjacent Sciences

areas

Pracovisté

Pacific Northwest National

Laboratory

Harran University

z

Ugastnik(l toho Vyznamna prezentace

69

170

46

54

Slovenska technicka universita,

Trnava

zahr.

64

100

11

48

Zemé

USA

Turecko

Slovenska
republika

1) T. Hanzlicek, |. Perna: Tests of
materials emploied for
geopolymers.2) T. Hanzlicek, I.
Perna: Amorphous or crystalline.3)
T. Hanzlicek, |. Perna: Proved
materials for geopolymers.

L. Némec et al.: The glass melting
furnace for continuous glass melting
controlled by convection of enamel.

Kolektiv: Hodnoceni nachylnosti
mésta Zlina ke vzniku svahovych
deformaci.

Kontny et al.: Site movement fields
assessed for the Sudeten area in
the last decade

Obor, vyznacnost

Fyzikalné-chemické procesy
taveni skel, mezinarodné
uznavany expert

Specialni skla, pfedni badatel v
oboru

Specialni skla, pfedni badatel v
oboru
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Seznam pracovist Institute of Macromolecular

22226

Dvoustranné dohody

4. Elena . Ruska Polymerni nanomaterialy,
Compounds, Russian Academy of , - . .
Ivankova . federace vyznamna védecka pracovnice
Sciences, St. Petersburg
5. .erlam’ Geofyzikalni (stay SAV Slover?ska Se|smolgg|e, vedouci védecka
Kristekova republika pracovnice
6. Jura) Progseis, s.r.o., Trnava Slovenska Seismologie, vyznamny expert
Sekeres gsels, s.r.0., republika gie, V¥ y exp
sIni .
7. Emmanuel Karlsruhe Institute of Technology, Y Gf—:'otern?a n.l .energ?le @ .
. . Némecko mikroseismicita, vyznamny
Gaucher University of Karlsruhe , , ,
vyzkumny pracovnik
8. Péter Geological and Geophysical ) Geofyzika, vyznamny vyzkumny
. Madarsko ,
Scholtz Institute of Hungary pracovnik
9. Thomas  San Diego State University, S Paleoseismologie a tektonika,
L Kalifornie e
Rockwell Callifornia vyznacny expert
. Paleoseismologie a tektonické
10. Eulalia . . & . Co .
University of Barcelona Spanélsko  geomorfologie, vyznamna
Masana N . .
védecka pracovnice
11. Rowen Univerzita Darmstadt N&mecko |nzenyr.ska 'geologu's, apllkov?na
Lehne geologie, vyzkumny pracovnik

Spolupracujici instituce
1. Institute of Science and Technology
for ceramics, Faenza

2. Slovenian National Building and Civil
Engineering Institute

3. Institute of Macromolecular
Compounds, Russian Academy of
Science, St. Petersburg

4. Indian Institute of Technology Madras,
Medical Materials Laboratory, Chennai

5. Bulharska akademie véd

6. Slovenska akademie véd

7. Autoridad Nacional de Agua

8. Insituto Geofisico del Peru

9. Kyrgyzska akademie véd,
Seismologicky ustav

10. Karst Research Institute
11. Univerzita Darmstadt

12. Univerzita Karlsruhe

Zemé

Italie

Slovinsko

Ruska
federace

Indie

Bulharsko

Slovenska
republika

Peru

Peru

Kyrgyzstan

Slovinsko
Némecko

Némecko

Téma spoluprace
Historické omitky a syntézy
geopolymerd.

Likvidace primyslovych odpadu.

Vyvoj materiald pro tkanové inzenyrstvi.
Bioaktivni kalcium fosfatove

nanomaterialy.

Indukovana seismicita.

Lokalni seismicita.

Nebezpecdi z ledovcovych jezer,
Cordillera Blanca, Peru.

Sledovani deformaci skalniho masivu
pomoci TM71 méfidla, Coastal Batholit,
Lima, Peru.

Monitoring pohybu na zlomech

Monitoring pohybU na zlomech
Monitoring pohyb(i na zlomech

Monitoring pohybt na zlomech
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Popularizaéni ¢innost

13. NAGRA

14. Univerzita Florencie

15. Univerzita Camerino
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Monitoring pohybud na zlomech v

Svycarsko podzemni laboratofi Grimsel
Italie Monitoring pohyb( na zlomech
Italie Monitoring pohybl na zlomech
.Sl k& geologicka sluzba - L
16. Slovenska geologicka sluzba - Ustav Slovensko Monitoring pohyb(l na zlomech

Dionyza Stura

17. Spréava jaskyn Slovenskej republiky  Slovensko

18. Univerzita Wroclaw Polsko
19. Geofyzikalni Ustav Polské akademie
. Polsko
véd
Nazev akce Aktivita
1. Ty
. yden Pfednaska "Megasesuvy na
vedy a vulkanickych ostrovech" pro
techniky AV vel"e'nosty P
&R Jnost.
2. D?n , Prednaska "Mapovani ohrozeni a
otevrenych rizika ze svahovych deformaci" pro
dvefi USMH |~ *° 4 P
AV ER, v.v.i, | oSt
3.D L,
?n . Vystava fotografii z vypravy
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Obr. ID347

Mozaika
prachové stopy
po bolidu témér

Vysledky .

védecké v zenitu —

Cinnosti p0h|ed ze
silnice M36,

Zobrazit Borisovka (foto

original
Alexandr
Vazenin)

Obr. ID349
Systém puklin
podél
PoSumavského
zlomu

Vysledky

védecké

ginnosti

Zobrazit

original

The mosaic of Mozaika prachové stopy po
dust trail bolidu Celjabinsk téméF v
almost in zenitu v pohledu ze silnice
zenith — view M36, Borisovka.

from the route

M36,

Borisovka

(foto by

Alexandr

Vazhenin)

Joint systems V systému puklin podél

orientation PoSumavského zlomu je

along the barevné odliSeno deset

PoSumavsky morfostrukturnich jednotek,

fault pfiemz kazda je
reprezentovana souhrnnym
rdzicovym grafem
orientace puklin. Grafy jsou
relativizované, tj. ukazuji
procentualni zastoupeni
sméri. Carkovana linie v
grafech predstavuje smér
pfilehlého Uuseku zlomu.
Cislo ukazuje poéet méfeni
orientace puklin v daném
grafu.

The mosaic of dust trail of
the of Chelyabinsk
superbolide almost in
zenith in view from the
route M36, Borisovka (foto
by Alexandr Vazhenin).

Map: Color distinguishes
10 morphostructural units
along the PoSumavsky
fault with included outcrop
groups, represented by the
joint orientation rosettes.
The charts are relativised
(i.e. show percentage of
joints in each interval, not
actual number) for easier
comparison. Dashed line
across each rosette
indicates the direction of
the fault in corresponding
segment. The number
inset in the charts is the
count of unique joints
used.
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Obr. ID365
Sediment
¢erného
piskovce v
zalivu Arcachon,
Francie: tmavy
a tmavsi
piskovec s
pozustatky
jemné
laminované
nadlozni vrstvy
raseliny

Vysledky

védecké

Ginnosti

Zobrazit

original

Obr. ID389
llustrativni
sloZzeny

Vysledky  histologicky

védecké . K

Ginnosti snime
valcového

Zobrazit implantatu

Obr. ID394
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The black
sandstone
sediment of
the Bay of
Arcachon,
France: A
black and
blackened
sandstone
with the
remains of
the overlying
finely
laminated
peat layer

lllustrative
histological
composite

Fotografie, ukazujici
sedimentologické aspekty
Cerného piskovce v zalivu
Arcachon (Francie): tmavsi
piskovec s pozUstatky
jemné laminované vrstvy
raSeliny. Nejintenzivnéjsi
z€ernani piskovce se
vyskytuje hned pod
raselinovou vrstvou.
Geochemicka analyza
vzork( z duny Duna du
Pilat, ktera se tahne podél
pobrezi v zatoce Arcachon,
zjistila pfitomnosti
identickych latek jak v
nadlozni raselinné vrstvé,
tak v piskovci. Tim se
potvrdilo, Zze raselina
obsahujici malo
prouhelnéné fragmenty
vysSich i vodnich rostlin a
mofskych fas ulozenych ve
slaném roztoku morské
vody, v redukénim
prostredi, je zdrojem
humatu. To nabizi pohled
na slozeni a proces tvorby
organickych
cementl.Pobfezni eroze
humatem stmelenych
vrstev, realizovana
morskymi vinami, pfilivem
a odlivem, se projevuje
vznikem ¢erné zbarvenych
oblazka, které jsou
vzacnym pfikladem jejich
vzniku v soucasnosti a
dosud v soudobych
sedimentacnich
prostfedich nebyly
popsany.

Valcovy implantat:
kombinace polyether-
etherketonového

micrograph of kontrolniho materialu a

a cylindrical
implant

studovaného kompozitu
vrostlého do kostni tkané
zviteciho modelu. Barveno
trypanovou modfi, zvétSeni
5x.

A photograph showing
sedimentological aspects
of the black sandstone of
the Bay of Arcachon
(France): A blackened
sandstone with the
remains of the overlying
finely laminated peat layer.
The most intense
blackening of the
sandstone is developed
immediately beneath the
peat. The geochemical
analyses samples from
Great Dune of Pilat, which
stretches along the coast
of Arcachon Bay, identified
the presence of identical
compounds in the peaty
layer and sandstone
humate cement. This
confirmed that the
peat-containing
low-coalified fragments of
higher, submerged and
floating plants and marine
algae deposited in a saline
and reducing environment
served as an obvious
source rock for the
humate. It offers an insight
into the composition and
the formation process of
organic cements. The
black-colored sandstone
pebbles that result from
ongoing coastal erosion of
humate cemented sand
layers by waves and tides
offer a rare example of
their present-day formation
and until now have not
been described from
modern depositional
environments.

A cylindrical implant as
combination of polyether
ether ketone control
material and studied
composite, ingrown into
the original bone of an
animal model (stained by
trypan blue, mag. 5x).
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Vysledky
védecké
ginnosti

Zobrazit
original
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Zkusebni The test
zafizeni pro device for
vytvareni creating of
silnych strong
magnetickych  magnetic
poli pomoci fields using

permanentnich permanent
NdFeB magnetd NdFeB
magnets

Realizaci zkuSebniho
zafizeni bylo potvrzeno, ze
pomoci vybranych
protilehlych sestav
permanentnich NdFeB
magnetld s vysokym
energetickym soucinem Ize
dosahnout ve vymezeném
objemu vzduchové mezery
silnych magnetickych poli.
Objevuje se tak realna
moznost vytvoreni silného
magnetického pole ve
vétSim objemu vzduchoveé
mezery, vyuzitelného v
riznych aplikacich,
napfiklad v magnetickych
separatorech pfi Upravé
nerostnych surovin, v
lekaFskych diagnostickych
pfistrojich (magneticka
rezonance), v pfistrojové
technice, ale i v dalSich
oblastech.

By the realization of the
test device it was
confirmed that by means of
chosen opposing linear
assemblies of permanent
NdFeB magnets with a
high energy product, it is
possible to achieve in a
defined volume of air gap
the strong magnetic fields.
Thus, it appears a real
possibility for creating of a
strong magnetic field in a
larger volume of air gap,
usable in various
applications, e.g. in
magnetic separator for the
treatment of minerals, in
medical diagnostic devices
(magnetic resonance
imaging), in
instrumentation technique,
but also in other areas.
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